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摘要：目的  探讨制备雷公藤内酯醇纳米脂质体（qmJkip）涂膜剂的最佳处方及工艺。方法  以聚乙烯醇 NOQ（msANOQ）、
单硬脂酸甘油酯、甘油等基质材料的用量及搅拌时间为考察因素，以均匀性、成膜性、剥离程度为考察指标，采用 rTETQF
均匀设计法优选 qmJkip涂膜剂的制备处方及工艺。以最佳工艺制备的涂膜剂进行体外模拟透皮实验，考察 qmJkip涂膜剂

的经皮渗透过程。结果= =制备 PM=g=qmJkip涂膜剂的最佳处方及工艺为单硬脂酸甘油酯 NKS=g、甘油 MKOR=g、msANOQ=PKV=g、
卡波姆 MKS=g、CjCJka=MKV=g，搅拌 NRM=min。按该工艺制备的 qmJkip涂膜剂体外经皮渗透速率（gs）为 MKPRM=µgLEcmO·hF，
OQ=h累积渗透量（nOQ=h）为 NNKRPQ=µgLcmO。结论= =按最佳制备工艺制备的 qmJkip涂膜剂均匀，易涂布，成膜时间短，膜剂

成型后与皮肤的黏附性好，柔韧性强。药物经皮渗透速率快，OQ=h累积渗透量增大。=
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AbstractWlbjective= = qo= explore= the= optimum= preparation= process= of= triptolide= nanometer= coating= agentK=jethods= lptimum=
preparation=process=ïas=investigated=by=uniform=design=ïith=the=amount=of=film=forming=material=such=as=polyethylene=glycol=NOQ=
EmsANOQFI=carbomerI=CjCJkaI=and=the=mixing=time=as=investigating=factorsI=and=ïith=uniformityI=filmJforming=abilityI=and=peeling=
strength=as=indexesK=te=conducted=sc=simulation=experiment=in vitro=to=investigate=the=percutaneous=penetration=process=of=triptolide=
nanometer=coating=agentK=oesults= = qhe=best=ïay=to=prepare=triptolide=nanometer=coating=agent=is=that=ïe=use=glycerol=monostearate=NKS=
gI=glycerin=MKOR=gI=msANOQ=PKV=gI=Carbomer=MKS=gI=CjCJka=MKV=gI=and=mix=them=in=NRM=minK=tith=above=preparation=processI=ïe=can=
achieve=better=coating=agentK=gp=ïas=MKPRM=µgLEcmO·hF=and=the=cumulative=permeation=quantity=in=OQ=h=ïas=NNKRPQ=µgLcmOK=Conclusion= =
rsing=the=optimum=preparation=processI=ïe=can=get=better=triptolide=nanometer=coating=agentI=ïhich=is=uniformI=easy=coating，good=
adhesion=ïith=skinI=strong=flexibilityI=and=drying=soonK=
hey=wordsW=triptolideX=nanoJliposomesX=coating=agentX=uniform=designX=emiCX=percutaneous=permeation= =
 

雷公藤 Tripterygium wilfordii= eookK= fK=为卫矛

科（Celastraceae）雷公藤属 Tripterygium=eookK=fK=植
物，化学成分主要有二萜、三萜、倍半萜、生物碱

和苷类等xNz，毒性大小依次为二萜类、生物碱、三

萜类及苷类。雷公藤内酯醇（雷公藤甲素，triptolide，
qm）是含有 P个环氧基的二萜内酯化合物，具有抗

生育、抗肿瘤作用、免疫抑制作用、减轻移植排斥

反应等多种生物活性xOz。但 qm 安全系数小，易对=
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肝脏、肾脏、免疫系统、骨髓及血液系统、胃肠道、

心脏、神经、遗传、生殖系统等多种器官产生毒性

作用xPJQz。qm= NKNN、OKOO、QKQQ=mmolLi对兔完整皮

肤及破损皮肤均引起明显的红斑及水肿反应，病理

组织学检查表明，表皮真皮呈明显的炎症xRz。=
纳米脂质体（kip）是一种在常规脂质体的基

础上结合纳米技术发展起来的新型载药系统。孙聚

魁等xSz认为 kip是指粒径小于 NMM= nm的脂质体结

构，在稳定性、吸收和体内分布等方面具有纳米粒

子的特殊效应，可以携载亲水性、疏水性及两亲性

药物，直接输送至靶组织发挥药效作用。将 qm 制

备成 kip，改变 qm的溶解性，增大 qm的吸收，后

续研发成外用涂膜剂，使 qm 易于经皮渗透，并绕

过肝脏的首关效应直达病灶，收获减毒增效的功效。=
涂膜剂是成膜材料和药物均溶解于有机溶剂而

制成的外用胶体溶液剂，使用时涂于患处，待有机

溶剂挥发后形成一层薄膜。此剂型中成膜材料起到

了滞留和保护药物缓慢发挥疗效的作用xTz。另外，

此剂型使用后迅速形成薄膜保护创面或者是伤口，

有效地减少传统敷料或绷带使用及拆除过程带来的

痛苦xTz。本实验应用薄膜分散J高压均质法制备 qmJ=
kip，均匀设计优选聚乙烯醇 NOQ（msANOQ）、单

硬脂酸甘油酯、甘油等基质材料，制备外用型 qmJ=
kip涂膜剂。=
N= =仪器与材料=

dgg 型超高压均质泵，上海诺尼轻工机械有限

公司；iCJOMA 型岛津半制备高效液相色谱仪，日

本岛津公司；eMNJP 型恒温磁力搅拌仪，上海梅颖

浦仪表制造有限公司；phPPNMem型超声波清洗器，

上海科导超声仪器有限公司；eeJO 型数显恒温水

浴锅，金坛市江南仪器厂；AiOMQ型电子分析天平，

梅特勒J托利多仪器（上海）有限公司；A_wNJMRMNJm
型艾科浦超纯水系统，颐洋企业发展有限公司。=

qm对照品，批号 NNNRVTJOMMRMO，质量分数按

NMMB计，购自中国食品药品检定研究院；qm，质量

分数≥VVKTB，批号 OMNRMPOR，由福建省医学科学

研究院药物所提供；msANOQ，上海天莲精细化工有

限公司，批号 NNMVNNN；甘油，国药集团化学试剂

有限公司，批号 cOMMVNNNTb；单硬脂酸甘油酯，分

析纯，国药集团化学试剂有限公司，批号

cOMNNNOMT；卡波姆，批号 NOMUPM，上海青析化工

科技有限公司；CjCJka，批号 MUMTMN，上海青析

化工科技有限公司；无水乙醇，分析纯，西陇化工

股份有限公司，批号 NQMOUMO；甲醇，分析纯，西

陇化工股份有限公司，批号 NNMVNNN；乙腈，色谱

纯，jerck= hdaA，批号 OMNPMT；甲醇，色谱纯，

jerck=hdaA，批号 OMMVMV；超纯水（新配）。=
O= =方法与结果=
OKN= = qm-kip涂膜剂的制备=

参考文献方法xUz制备 SMM=mi的 qmJkip溶液，

粒径为 NNT=nm，weta电位 PO=ms，包封率 UQB，qm
质量浓度 NMM=µgLmi，Q=℃避光保存，备用。=

称取处方量的 msANOQ，加入适量 RMB乙醇溶

液，摇匀，静置过夜，热水浴上加热溶胀成凝胶状

溶液xTz，备用；另称取处方量的卡波姆与 CjCJka
混合均匀，精密加入 NR=mi=qmJkip溶液（qm质量

浓度为 100 μg/mL）浸泡，搅拌，充分溶胀后，缓

慢加入 msANOQ溶液中，搅拌均匀，制得 A相。=
将处方量的单硬脂酸甘油酯置于 UM～NMM=℃

水浴中熔融，缓慢加入处方量甘油搅拌均匀，制得

_相；缓慢将 A相加入 _相中，在常温下，用磁力

搅拌器（转速 N=MMM=rLmin）搅拌适当时间，无水乙

醇定量为 PM=g，制得 qmJkip涂膜剂，涂膜剂的载

药量为 50 μg/g。=
OKO= =单因素考察影响 qm-kip涂膜剂制备的因素=

涂膜剂中成膜材料主要分为高分子聚合物和合

成高分子聚合物 O 大类xTz，其中合成的高分子成膜

材料，具有成膜性良好，成膜后的强度和韧性能满

足膜剂成型与应用要求，且吸湿性和水溶性都较好。

目前国内常用的品种有：聚乙烯醇（msA）、聚乙烯

吡咯烷酮（msm）、羧甲基纤维素钠（CjCJka）等。

结合 qmJkip 溶液在中性环境中性质稳定及前期的

预试验基础，选择成膜材料 msANOQ、非离子表面

活性剂单硬脂酸甘油酯、保湿剂甘油为 qmJkip 涂

膜剂的基质材料，进行单因素考察。其余基质参照

文献报道固定卡波姆的用量为 MKOBxVz，CjCJka的
用量为 PBxNMz。=
OKOKN= = msANOQ用量的影响= =参考文献报道xTz实例，

分别称取 PKM、PKR、QKM= g= msANOQ于烧杯中，加入

适量超纯水，制备 msANOQ溶液 NM= mi，固定其余

基质的用量，按“OKN”项操作制备 P 份 PM= g 的

qmJkip 涂膜剂，比较发现 msANOQ 的用量对制剂

的成膜性产生影响，用量为 PKM=g时，制备的涂膜剂

涂抹后成膜性较差；用量为 PKR=g，成膜性好，但外

观均匀度不够；用量为 QKM=g时，涂膜剂成膜后较难

剥离，外观均匀度好。综上，设定 msANOQ 的用量
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在 PKR=g左右选择均匀实验水平。=
OKOKO= =单硬脂酸甘油酯用量的影响= =选择单硬脂酸

甘油酯为稳定剂、抗黏剂，以其用量为考察因素，

固定其余基质的用量，设定单硬脂酸甘油酯为 NKM、
NKR、OKM= g进行单因素实验，按“OKN”项操作，配

制 P份 PM=g=qmJkip涂膜剂。根据文献方法xNNz观察

所得制剂的成膜性，成膜时间和均匀性，发现单硬

脂酸甘油酯的用量为 NKM、NKR= g制备的 O份涂膜剂

成膜性好，成膜时间短，用量为 OKM=g时，制成的涂

膜剂成膜后较脆，易碎。因此，单硬脂酸甘油酯的

用量设定在 NKR=g附近选择 T个水平进行考察。=
OKOKP= =甘油用量的影响= =在 qmJkip 涂膜剂中加入

甘油，起增塑、保湿的作用。预试验固定其余基质

的用量，变化甘油的用量为 M、NKM、OKM=g，按“OKN”
项操作，制备 P份 PM=g的 qmJkip涂膜剂，发现甘

油用量为 M时，制剂成膜后，不易成片剥离；用量

为 OKM=g时，制剂涂抹后，成膜时间过长。因此，实

验将甘油的用量设定在 OKM=g以下。=
OKOKQ= =搅拌时间的考察= =涂膜剂由多种基质充分溶

解或溶胀后按适当的比例配制，通过磁力搅拌器搅

拌，在搅拌频率固定的情况下，搅拌时间越长，涂

膜剂越均匀，但溶剂挥发增多，影响涂膜剂的涂抹。

因此，固定各基质用量不变，配制 P份 PM=g=qmJkip
涂膜剂，分别搅拌 SM、NOM、NUM=min，考察制剂的

外观，发现搅拌 SM=min时，制备的涂膜剂颗粒较大，

成膜不均匀；搅拌 NOM= min时，涂膜剂外观较好；

搅拌 NUM= min，涂膜剂变稠，涂抹困难。因此，搅

拌时间设计为 NOM=min左右，并细化 T个水平。=
OKP= =均匀试验设计优选 qm-kip 涂膜剂的制备处

方及工艺=
OKPKN= =均匀试验设计xNOz= =在单因素考察的基础上，

以单硬脂酸甘油酯用量（A）、甘油的用量（_）、
msANOQ的用量（C）、搅拌时间（a）为考察因素，

每个因素在单因素试验的基础上调整，细化为 T个
水平，进行均匀设计，参考文献报道xNNz以均匀性、

成膜性、成膜时间为考察指标，采用 rTETQF均匀试

验优化制备工艺。试验设计的因素、水平及实验结

果见表 N。=
OKPKO= =考察指标的评判= = qm副作用大，用量少，在

制剂中的均匀度显得尤为重要。本实验以 emiC法

测定 qm量，计算 opa值，作为评价 qmJkip涂膜

剂均匀性的考察指标。另取 N= g涂膜剂均匀涂抹于=
=

表 N= = rTETQF均匀试验设计及结果=
qable=N= = aesign=and=results=of=rTETQF=uniform=test=

试验号= ALg= _Lg= CLg= aLmin= 均匀性L分= 成膜性L分= 成膜时间L分= 综合得分L分=

N= MKU=ENF= MKRM=EOF= PKN=EPF= NQM=ESF= TR= TO= SM= OMT=

O= NKM=EOF= NKMM=EQF= PKT=ESF= NOM=ERF= TM= UN= SM= ONN=

P= NKO=EPF= NKRM=ESF= OKV=EOF= NMM=EQF= TR= TR= TU= OOU=

Q= NKP=EQF= MKOR=ENF= PKR=ERF= = VM=EPF= SM= UT= SO= OMV=

R= NKQ=ERF= MKTR=EPF= OKT=ENF= = SM=EOF= UM= SO= TU= OOM=

S= NKR=ESF= NKOR=ERF= PKP=EQF= = PM=ENF= UR= SV= UO= OPS=

T= NKS=ETF= NKTR=ETF= PKV=ETF= NRM=ETF= VM= VR= VU= OUP=
=
（PTKM±MKO）℃的玻璃板上，涂抹面积 P=cm×P=cm，
考察成膜性与成膜时间，建立评价指标。均匀性、

成膜性及成膜时间 P个指标最低分设定为 SM分。=
均匀性通过 opa 值的大小进行评价，opa 值

小于 MKRB（包括 MKRB），表明涂膜剂中 qm量分布

均匀，膜材均匀性好，评为 VM～NMM分；opa值在

MKRB～NKMB（包括 NKMB），膜材均匀性较好，评为

TM～UV 分；opa 值在 NKMB～NKRB（包括 NKRB），

表示膜材均匀性一般，评为 TM～TV 分；opa 值大

于 NKRB，则均匀性很差，评为 SM～SV 分。均匀性

评价结果见表 O。=

表 O= =均匀性考察结果=
qable=O= = fnvestigation=of=uniformity=

试验号=
质量浓度LEμg·mi−NF=

opaLB=
N号= O号= P号= Q号= R号= 平均值=

N= OKUT= OKUU= OKVM= OKUV= OKUS= OKUU= MKRR=

O= OKSS= OKSU= OKSU= OKST= OKSS= OKST= MKSR=

P= OKPO= OKPP= OKPN= OKPP= OKPN= OKPO= MKRT=

Q= PKMM= PKMN= PKMT= OKVU= PKMQ= PKMO= NKNT=

R= OKMR= OKMS= OKMS= OKMQ= OKMV= OKMS= MKSM=

S= PKON= PKOO= PKOP= PKON= PKNU= PKON= MKPU=

T= PKRO= PKRO= PKRP= PKRQ= PKRQ= PKRP= MKOU=
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取涂膜剂 N= g均匀涂抹于（PTKM±MKO）℃的玻

璃板上，成膜后从玻璃板剥离，无细屑残留，确定

为成膜性好，评 VM～NMM分；若成膜后剥离，有少

量残留，成膜性一般，评 UM～UV分；若涂膜剂在干

燥后不容易剥离，剥离后残留较多，则成膜性较差，

评 TM～TV分；若涂膜剂在干燥后剥离困难，剥离物

成细条状，则成膜性差，评为 SM～SV分。=
取 N= g涂膜剂均匀涂抹于（PTKM±MKO）℃的玻

璃板，以涂膜剂完全干燥为准，记录成膜时间，成

膜时间小于 R= min（包括 R= min），成膜时间短，评

VM～NMM分；成膜时间在 R～NM=min（包括 NM=min），
评为 UM～UV分；干燥时间在 NM～NR= min（包括 NR=
min），成膜时间较长，评 TM～TV 分；干燥时间大

于 NR=min，成膜时间很长，评 SM～SV分。=
均匀性、成膜性、成膜时间 P 个考察指标对

qmJkip 涂膜剂的性状均具有重要的意义，取相同

的权重系数，综合评分，计算总分（表 N），按得分

高低判定制备工艺优劣。=
OKPKP= =均匀性考察= =运用 emiC法测定 qmJkip涂
膜剂中 qm 的载药量，计算 opa 值，用以评价

qmJkip涂膜剂的均匀性。=
（N）色谱条件xNPz：色谱柱为 aiamonsil=CNU分析

柱（ORM= mm×QKS= mm，5 μm）；流动相为乙腈J水
（PM∶TM）；体积流量 NKM=miLmin；测定波长 ONU=nm；
柱温 OM=℃。色谱图如图 N所示。=
=

=

=
=
=
图 N= = qm对照品= EAF=和 qm-kip涂膜剂= EBF=的 emiC图=
cigK= N= = emiC=of=qm=reference= substance= EAF= and=qm-kip=
coating=agent=EBF=
=

（O）对照品溶液的配制及线性关系考察：精密

称取 qm对照品适量，加入流动相配成 RM=µgLmi的

对照品溶液 NM=mi，精密量取 qm对照品溶液 M、MKR、
NKM、NKR、OKM、PKM=mi于 NM=mi量瓶中，PMB乙腈

溶液定容，配制系列质量浓度为 M、OKR、RKM、TKR、
NM、NR=µgLmi的 qm对照品溶液，微孔滤膜滤过，

按上述 emiC色谱条件进样测定，以峰面积积分值

为纵坐标（v），qm 的质量浓度为横坐标（u），得

线性回归方程为 v＝QT=VVR=u＋N=NPT，r＝MKVVV=R，
表明 qm在 M～NR=µgLmi线性关系良好。=

（P）样品溶液的配制：精密称取制备的 qmJkip
涂膜剂约 N=g，加入 OKU=mi超纯水，混匀，加入 NKM=
mi 甲醇，超声破乳 QM= min，溶液用甲醇定容为 R=
mi，0.45 μm 微孔滤膜滤过，即得供试品溶液。每

一实验号制备的涂膜剂平行操作 R份，备用。=
（Q）定量测定：按上述色谱条件，测定峰面积，

计算每份样品中 qm量的 opa，以 opa值作为 qmJ=
kip涂膜剂均匀性的评价指标，进行均匀性评分。

结果见表 O。=
OKPKQ= =均匀实验方案与结果= =采用 rTETQF均匀设计

表，以单硬脂酸甘油酯用量（A）、甘油的用量（_）、
msANOQ的用量（C）、搅拌时间（a）为考察因素，

选择均匀设计表 rTETQF安排实验，如表 N所示。=
应用 bxcell=OMMP（完整版）对以上实验数据进

行处理得到 Q元线性方程为 y＝PROKQR=xN＋N=NNUKRN 
xO－MKOQM=N=xP－PTKPPU=xQ＋N=OUUKMM，y为因变量（综

合评分），xN、xO、xP、xQ为自变量（即 A、_、C、
a=Q个因素）。=
OKPKR= =方差分析及因素主次确定= =由表 P可以看出

cN＞cMKMNENI=OF＞cO＞cQ＞cP；c＞cMKMNEQI=OF，则 v与
xN、xO、xP、xQ间有十分显著的的线性关系，所建立

的线性回归方程与实验数据拟合得很好。第 N个因

素对实验结果有非常显著的影响（m＜MKMN），另 P
个因素影响较小，Q 个因素对实验结果的影响主次

关系为 xN＞xO＞xQ＞xP，即单硬脂酸甘油酯的用量＞

msANOQ的用量＞搅拌时间＞甘油的用量。=
=

表 P= =回归方差分析表=
qable=P= = Analysis=of=regression=variance=

差异源= 自由度= c值= 显著性=

xN= N= OKOV= m＜MKMN=

xO= N= MKVS= =

xP= N= MKMMO=O= =

xQ= N= MKOS= =

回归平方和= m＝Q= = =

残差平方和= n－m－N＝O= NKMN= m＜MKMN=

总平方和= n－N＝S= = =

cMKMRENI=OF＝MKVVT= = cMKMNENI=OF＝NKMMM= = =
cMKMREQI=OF＝MKVUT= = cMKMNEQI=OF＝MKVVM=

M= = = = = = = R= = = = = = = NM= = = = = = NR= = = = = = OM= = = = = = OR= = = = = = PM=
tLmin=

qm=

qm=A=

_=
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OKQ= =最优工艺的确定与验证试验=
根据均匀设计的实验结果可知，单硬脂酸甘油

酯的用量对涂膜剂的影响最大，其次是 msANOQ 的
用量和搅拌时间，而甘油的影响最小，但是甘油为

增塑剂、保湿剂，使膜剂柔韧性增强，并具有一定

的抗拉强度，所以保留甘油的使用，最佳制备工艺

为 AT_NCTaT，即制备 PM=g=qmJkip涂膜剂，单硬脂

酸甘油酯的用量为 NKS=g、msANOQ用量为 PKV=g、甘

油用量为 MKOR=g，搅拌 NRM=min，对其进行验证如下。=
称取最佳处方的各个基质用量，即称取msANOQ=

PKV=g，加入 RMB乙醇溶液 NM=mi，摇匀，静置过夜，

温水浴上加热溶胀成凝胶状，备用；另称取卡波姆

MKS= g与 CjCJka=MKV=g混合均匀，加入 NR=mi=qmJ=
kip溶液（qm质量浓度为 100 μg/mL）浸泡，搅拌，

充分溶胀后，缓慢加入 msANOQ凝胶中，搅拌均匀，

制得 A相，备用。=
将 NKS= g单硬脂酸甘油酯置于 UM～NMM=℃水浴

中熔融，缓慢加入 MKOR=g甘油，搅拌均匀，制得 _
相；将 A相缓慢加入 _相中，磁力搅拌器（转速为

N=MMM=rLmin）常温搅拌 NRM=min，用无水乙醇定量为

PM=g，制得 qmJkip涂膜剂，涂膜剂中 qm的载药量

为 RM=μg/g。平行操作 P份，对其均匀性、成膜性、

成膜时间进行考察，综合评分平均值分别为 OTU、
OUP、OUV分，所得涂膜剂的性状优于均匀试验方案

制备的涂膜剂。故确定制备 PM=g=qmJkip涂膜剂，

单硬脂酸甘油酯的用量为 NKS= g，甘油 MKOR= g，
msANOQ的用量为PKV=g，卡波姆为MKS=g，CjCJka=MKV=
g，搅拌 NRM=min为制备 qmJkip涂膜剂的最佳工艺。=
OKR= = qm-kip涂膜剂和 qm涂膜剂的制备=
OKRKN= = qmJkip 涂膜剂的制备= =按“OKQ”项下验证

试验操作，制备载药量 50 μg/g 的 qmJkip 涂膜剂

PM=g，避光冷藏，备用。=
OKRKO= = qm 涂膜剂的制备= =精密称取 qm 单体 NRKM=
mg于 NM=mi量瓶中，用无水乙醇超声溶解，定容，

制备 NKR= mgLmi的 qm溶液。精密量取 N= mi上述

qm溶液于烧杯中，加入适量乙醇和超纯水，配制乙

醇体积分数为 RMB的qm溶液 NM=mi，取 msANOQ=PKV=
g 加入，摇匀，静置过夜，温水浴加热溶胀成凝胶

状，备用。另称取卡波姆 MKS=g与 CjCJka=MKV=g混
合均匀，加入 NR=mi超纯水浸泡，搅拌，充分溶胀

后，缓慢加入已溶胀的 msANOQ凝胶中，搅拌均匀，

制得 A相，备用。=
将 NKS= g单硬脂酸甘油酯置于 UM～NMM=℃水浴

中熔融，缓慢加入 MKOR=g甘油，搅拌均匀，制得 _
相；将 A相缓慢加入 _相中，磁力搅拌器（转速为

N=MMM=rLmin）常温搅拌 NRM=min，无水乙醇定量为 PM=
g，制得 qm 涂膜剂，涂膜剂中 qm 的载药量为 RM=
μg/g。避光冷藏，备用。=
OKS= =体外透皮实验=

采用文献方法xNQz制备 NO张完整小鼠腹部皮肤，

固定在立式改良 cranz 扩散池上，真皮层面向接收

池，角质层面向供给池，分别精密称取 N= g 的 qmJ=
kip涂膜剂和 qm涂膜剂（qm载药量均为 RM=µgLg）
均匀涂抹于角质层面上，固定供给池和接收池，加

入接收液，排除气泡，进行体外透皮实验。在 MKR、
NKM、OKM、QKM、UKM、OQKM=h分别从接收池中吸取 O=mi
接收液，并及时补充 O= mi新鲜接收液。取出的溶

液蒸干，残渣用甲醇溶解，完全转移至 O= mi量瓶

中，定容，emiC 测定峰面积，按下列公式计算单

位面积 OQ=h累积渗透量（n，µgLcmO）。=

n＝EsCn＋sM∑
−

=

1

1

n

i
CiFLA=

Cn为第 n个取样点测得的药物质量浓度，Ci为第 i个取样点

测得的药物质量浓度；A为有效接触面积（cmO），s为接收

池体积（mi），sM为取样体积（mi）=

以 n为纵坐标，时间 t为横坐标，绘制曲线，

如图 O。将渗透曲线头部直线部分的 nJt 数据进行

线性回归，qmJkip涂膜剂回归方程为 v＝MKMQS=U=
u＋MKRQR= V，求得 qmJkip 涂膜剂的稳态渗透速率

（gs）为 QSKU= ngLEcmO·hF，OQ= h n（nOQ= h）为 NNKRP=
µgLcmO，累积透过率为 STKPSB。qm 涂膜剂回归方

程为 v＝MKMPN=N=u＋MKORP=N，gs为 PNKN=ngLEcmO·hF，
nOQ= h为 TKMN= µgLcmO，累积透过率为 QMKVRB。结果==

 
 
 

图 O= = qm-kip涂膜剂和 qm涂膜剂透皮吸收曲线=
cigK=O= = Curve=of=percutaneous=penetration=of=qm-kip=and=
qm=coating=agents=

qmJkip涂膜剂=
qm涂膜剂=

NKS=
=
NKQ=
=
NKO=
=
NKM=
=
MKU=
=
MKS=
=
MKQ=
=
MKO=
=
M=

n
LEµ
g·
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−O
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M= = = = = = = R= = = = = = = NM= = = = = = NR= = = = = = OM= = = = = = OR=
tLh=
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表明，O 种不同载体的涂膜剂体外经皮渗透吸收有

较大的区别，qmJkip涂膜剂的 gs及 nOQ=h明显高于

qm涂膜剂。=
P= =讨论=

均匀设计是由我国数学家方开泰和王元将数论

跟多元统计相结合，在正交设计的基础上，重新创

立出来的新的可以适用于多因素、多水平试验的一

种设计方法xNPz。该设计方法可以在实验次数较少的

情况下，获得各因素和考察变量之间的定量关系，

具有其他实验设计方法难以比拟的优点。qmJkip
涂膜剂的制备工艺拟考察 Q个因素 T个水平，试验

涉及到基质的用量，制备的时间等，试验范围大而

复杂，应用均匀设计，有效地减少了试验次数，科

学解决问题。=
qm生物活性强，使用微量的药物就可收获相应

的药效，但毒性剂量与有效剂量比较接近，因此在

制剂中的均匀性显得尤为重要。本实验采用 emiC
法测定 qmJkip涂膜剂中 qm的量，计算 opa值作

为均匀设计的考察指标之一，更加直观准确地反映

qmJkip 涂膜剂的均匀性，按最佳工艺制备的 qmJ=
kip 涂膜剂严格控制 qm 在基质中的分布，提高了

制剂的安全性。=
涂膜剂与其他相同药物配方的凝胶剂、乳剂、

膜剂、栓剂等相比，具有制备工艺简单，使用方便，

易涂布、耐磨性能比较好，不易脱落，容易洗脱，

不污染衣物，患者依从性好等特点xNRz。本实验将 qm
包封成 kip后，制备成涂膜剂，应用于浅表皮肤，

qm经过皮肤渗透作用于病灶，绕过肝脏首关效应。

另外，涂膜剂膜的形成可使药物与皮肤紧密贴合，

减少皮肤表面水分的蒸发，有效促进药物透过角质

层缓慢释放，维持稳定持久的血药浓度，更好地发

挥治疗作用。=
药用辅料是药物制剂存在的物质基础，涂膜剂

中成膜材料起到了滞留和保护药物缓慢发挥疗效的

作用。单硬脂酸甘油酯存在于天然食品中，无毒，

对皮肤和黏膜无刺激性，已应用于我国上市外用制

剂，在各剂型中的用量变化较大，在肟康唑乳霜中

用量为 PKRB，口服黄体酮制剂中用量为 VMBxTz。实

验选择其用量为考察因素，使所制备的 qmJkip 涂

膜剂增滑，结构细腻，并改善制剂的稳定性。=
qm为 P个环氧二萜内酯类化合物，水溶性差，

易沉积于皮肤，对皮肤产生刺激，如文献报道xRz=NKNN=

mmolLi 即引起兔完整皮肤及破损皮肤红斑及水肿

反应。本实验用未经包封的 qm 直接制备成亲水性

涂膜剂，其nOQ=h为 TKMN=µgLcmO，累积透过率 QMKVRB。

制备成 qmJkip涂膜剂后，qmJkip的构造使 qm的
水溶性增大，在亲水性涂膜剂中更有利于经皮渗透，

OQ=h累积透过率为 STKPSB。=
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